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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผาขาวมา

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผาขาวมาที่ทอดวยกี่ทอมือแบบพื้นบานหรือแบบกี่กระตุก
โดยใชเสนดายฝาย เสนไหมแท เสนดายใยประดิษฐ อยางใดอยางหนึ่ง หรือผสมกัน

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผาขาวมา หมายถึง ผาทอลายขดัแบบตาหมากรกุหรือรูปลายส่ีเหล่ียมทีไ่ดจากการขดักนัระหวางเสนดายยนื

กับเสนดายพุงสลับสกัีนเปนชวง โดยใชเสนดายยนืสลบัสกัีนและใชเสนดายพุงซึง่อาจมสีีเดยีวกนักบัเสนดายยนื
หรือไมก็ได ทอสลบัสกัีนเปนชวง ทีช่ายผาทัง้สองดานตองมลีวดลายเปนเสนตรงตามแนวเสนดายยนื อาจนาํ
ลายทออืน่มาเปนลายประกอบหรอืลายคัน่ดวยกไ็ด เชน ลายขิด ลายยกดอก

๒.๒ เสนดายฝาย หมายถึง เสนดายที่ไดจากปุยฝาย
๒.๓ เสนไหมแท หมายถึง เสนใยธรรมชาติที่ไดจากเสนใยโปรตีนของรังไหม
๒.๔ เสนดายใยประดิษฐ หมายถึง เสนดายที่ไดจากการสังเคราะห

๓.  วัสดุและการทาํ

๓.๑ เสนดายที่ใชทอผาขาวมา แบงออกเปน ๓ ชนิด คือ
๓.๑.๑ เสนดายฝาย
๓.๑.๒ เสนไหมแท
๓.๑.๓ เสนดายใยประดิษฐ

๓.๒ สีที่ใชยอมเสนดายที่ใชทอผาขาวมา แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๓.๒.๑ สีธรรมชาติ
๓.๒.๒ สีสังเคราะห

๓.๓ ผาขาวมา แบงตามเทคนิคการทอออกเปน ๓ ชนิด คือ
๓.๓.๑ ผาขาวมาทอลายขัด
๓.๓.๒ ผาขาวมาทอลายขิด
๓.๓.๓ ผาขาวมาทอลายยกดอก
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๔.  คุณลักษณะที่ตองการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองอยูในสภาพที่เรียบรอยตลอดทั้งผืน ลวดลายเดนชัด เสนดายขัดแนนทั้งแนวเสนดายยืนและแนว
เสนดายพุง และตองไมปรากฏขอบกพรองใหเห็นชดัเจน เชน สีและเนือ้ผาไมสม่าํเสมอ ลายเบี้ยวหรือเอียง
รอยหนาหรอืบาง รอยเสนดายขาด ตงึ หยอน หรือเปนบวงเสนดาย ผาเปนรอง เปนร ูหรือรอยแยก รอยเปอน
ริมผาเสีย สวนขอบกพรองอ่ืนๆ อันเกดิจากกรรมวธิกีารทาํดวยมอืตองมนีอยทีสุ่ดและเปนทีย่อมรบัได

๔.๒ เอกลักษณ
ตองมีลักษณะเฉพาะของผาขาวมา คือ ชายผาทั้งสองดานตองมีลวดลายเปนเสนตรงตามแนวเสนดายยืน
และมีเสนดายพุงสีเดียวเปนพื้น สวนลายตาหมากรุกหรือลายรูปสี่เหล่ียม ตองขัดกันเปนมุมฉาก กรณีเปน
ผาขาวมาทอลายขิด หรือผาขาวมาลายยกดอก ตองปรากฏลายขิดหรือลายยกดอกใหเห็นเดนชัด

เมือ่ตรวจสอบตามขอ ๘.๑ แลว ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบแตละคนตองไมมลัีกษณะใดลกัษณะหนึง่ไมผาน
๔.๓ ชนิดเสนดายที่ใชทอ

ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ในฉลาก
๔.๔ ความกวางและความยาว

ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย แตตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
๔.๕ สี

ตองไมปรากฏรอยของเสนดายสหีนึง่ หรือสวนของผาสีใดสหีนึง่ ตดิสจีากเสนดายอืน่ทีอ่ยูตดิกนัเนือ่งมาจาก
สีตก หรือสีซมึเขามาผสมกนัจนเกดิเปนอกีสีหนึง่อยางเห็นไดชัดเจน

๕.  การบรรจุ

๕.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผาขาวมาในหีบหอที่สะอาด เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนกับผาขาวมาได

๖.  เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ทีฉ่ลากหรอืหีบหอผาขาวมาทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) ชนิดเสนดายที่ใชทอ
(๓) ความกวางและความยาว
(๔) กรณีใชสีธรรมชาติใหระบุ
(๕) เดือน ปที่ทํา
(๖) ขอแนะนําในการดูแลรักษา
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(๗) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผาขาวมาที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้

๗.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป เอกลกัษณ ความกวางและความยาว
การบรรจ ุและเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๓ ตวัอยาง เมื่อ
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ ๔.๔ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวา
ผาขาวมารุนนั้นเปนไปตามเกณฑกําหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบชนิดเสนดายที่ใชทอและสี ใหใชตัวอยางที่ผาน
การทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จาํนวน ๑ ตวัอยาง โดยตดัตวัอยางใหมคีวามกวาง ๑๐ เซนตเิมตร
ความยาวตลอดหนาผา เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๓ และขอ ๔.๕ จึงจะ
ถือวาผาขาวมารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผาขาวมาตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงถือวาผาขาวมารุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘.  การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและเอกลักษณ
ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบผาขาวมาอยางนอย ๓ คน แตละคน
จะแยกกันตรวจโดยอสิระ ในแตละลักษณะของผลการตรวจสอบใหตดัสนิวาผานหรือไมผานเทานัน้

๘.๒ การทดสอบชนิดเสนดายที่ใชทอ
ใหใชวิธีเผาไหมดวยเปลวไฟ โดยแยกเสนดายยืนและเสนดายพุงออกจากกัน แลวนําไปเผาดวยเปลวไฟ

๘.๒.๑ เสนดายฝาย เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายฝายเขาใกลเปลวไฟ เสนดายจะไมหดหนีไฟ
(๒) เมื่อใสเสนดายฝายเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลุกติดไฟและลุกอยางชาๆ
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายฝายออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอยางตอเนื่อง
(๕) เถามีสีขาวถึงเทา
(๖) กล่ินคลายกระดาษไหมไฟ
(๗) ปุยของเถาเบา ถาเปาจะฟุงกระจาย
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๘.๒.๒ เสนไหมแท เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนไหมแทเขาใกลเปลวไฟ เสนไหมจะหดหนีไฟ
(๒) เมื่อใสเสนไหมแทเขาในเปลวไฟ เสนไหมจะลุกติดไฟอยางรวดเร็ว
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนไหมแทออกจากเปลวไฟ  ไฟจะดับ
(๕) เถามลัีกษณะเปนกอนกลมคลายลกูปด  มสีีน้าํตาลถงึน้าํตาลไหม
(๖) กล่ินคลายขนหรือเสนผมไหมไฟ
(๗) ปุยของเถาแข็งแตเปราะ  เมื่อใชมือบีบจะแตกงาย

๘.๒.๓ เสนดายใยประดิษฐ เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายใยประดิษฐเขาใกลเปลวไฟ เสนดายจะหดหนีไฟ
(๒) เมื่อใสเสนดายใยประดิษฐเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลุกติดไฟไดรวดเร็วกวาเสนดายฝาย
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายใยประดิษฐออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอยางตอเนื่อง
(๕) เถามีสีน้ําตาลถึงน้ําตาลไหม
(๖) กล่ินเปนสารเคมี
(๗) เถาแข็งบีบไมแตก

๘.๓ การทดสอบความกวางและความยาว
ใหใชเครื่องวัดที่เหมาะสม

๘.๔ การทดสอบสี
นําตัวอยางผาขาวมาแชลงในน้ําเปลานาน ๑๕ นาที ที่อุณหภูมิปกติ แลวนําข้ึนมาตรวจพินิจ

๘.๕ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


