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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ที่นอน

๑.  ขอบขาย

๑.๑. มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุเฉพาะทีน่อนท่ีบรรจดุวยนุน มลัีกษณะเปนตอนๆ โดยอาจแยกออก
จากกันหรือมีล้ินเชื่อมตอกันก็ได  

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ที่นอน หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากผาชนิดตางๆ มีรูปแบบเปน ๑ ตอนหรือมากกวา ซึ่งอาจแยกออกจาก

กันหรอืมล้ิีนเชือ่มตอกัน มหีลายขนาด มคีวามหนาตัง้แต ๓ นิว้ข้ึนไป มผีารองอยูภายในเพือ่ทาํใหทีน่อน
คงทน แลวบรรจุดวยนุนที่ยังไมผานการใชงานใหแนน เย็บตรึงดวยมืออีกครั้ง

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต เรียบรอย แข็งแรง ทนทาน ไมหลุดลุย รอยตอไมแยกออกจากกัน

๓.๒ ไสที่นอน
ตองแนน สม่าํเสมอ ไมเปนกอน และไมมวีสัดทุีท่าํใหเกิดอนัตรายขณะใชงาน เชน เข็ม เศษไม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุที่นอนในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับที่นอนได
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๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะที่บรรจุที่นอนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) ขนาด เชน ที่นอน ๑ ตอน  ที่นอน ๒ ตอน
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูที่ทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ   ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ที่นอนที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก ใหชักตวัอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔. และ
ขอ ๕. จึงจะถือวาที่นอนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและไสที่นอน ใหใชตัวอยางที่ผาน
การทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว  จํานวน ๑ ตัวอยาง  เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม ขอ
๓.๑ และขอ ๓.๒ จึงจะถือวาที่นอนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางทีน่อนตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทกุขอ จงึจะถอืวาทีน่อนรุนนัน้เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนนี้

๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและไสที่นอน
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบที่นอนอยางนอย ๕ คน

แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต เรียบรอย  แข็งแรง

ทนทาน ไมหลุดลุย รอยตอไมแยก
ออกจากกัน

๔ ๓ ๒ ๑

ไสที่นอน ตองแนน สม่าํเสมอ ไมเปนกอน
และไมมวีสัดทุีท่าํใหเกิดอนัตราย
ขณะใชงาน เชน เข็ม เศษไม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


